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В данной статье рассматривается природа действия 

антикоррозионных присадок, приведена их классификация. 

 

Смазочные масла по их назначению классифицируют на 

следующие основные группы: моторные, индустриальные, 

трансмиссионные, турбинные, компрессорные, приборные и некоторые 

другие более узкого специального назначения. Наиболее масштабной 

по объему производства и ассортименту является группа моторных 

масел: для бензиновых (карбюраторных) двигателей, дизелей и 

двигателей, работающих на газовом топливе. К этой же группе 

относятся универсальные масла, применяемые в двигателях разной 

конструкции. 

Присадки - это сложные соединения, которые добавляют к 

смазочным маслам для улучшения их эксплуатационных качеств. В 

зависимости от вида присадки, выполняемых ею функций и условий 

работы масла присадки добавляют в разных количествах - от сотых 

долей до нескольких десятков процентов. Роль присадок к смазочным 

маслам за последние годы настолько возросла, что теперь моторные 

масла без присадок не вырабатывают. 

Главное назначение антикоррозионных присадок к моторным 

маслам - защита от коррозионного воздействия и повреждения деталей 

и агрегатов, изготовленных из металлов и их сплавов [1]. 

Минеральные смазочные материалы без соответствующих 
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присадок не смогут обеспечить длительную и соответствующую защиту 

металлов от коррозии, поэтому в смазочные материалы добавляют 

маслорастворимые органические вещества [2-4]. 

Металлические детали агрегатов двигателя в результате 

хранения и эксплуатации под воздействием окружающей среды 

подвергаются коррозии и разрушению. 

Существует несколько признаков классификации 

антикоррозионных присадок [5, 6]: 

- по происхождению: естественные; природные азотистые 

основания, нафтеновые кислоты, смолы); синтетические (полученные в 

результате реакций окисления, сульфирования, нитрования, 

восстановления, алкилирования, оксиэтилирования и 

оксипропилирования, этерификации); 

- по растворимости в жидких средах: водорастворимые; 

маслорастворимые, водомаслорастворимые; 

- по механизму защитного действия: анодные или 

пассивирующие (донорного типа); катодные (акцепторного типа); 

смешанные анодно-катодные; 

- по способу и области применения: контактные; летучие; 

универсальные. 

В качестве антикоррозионных присадок применяют [7]: 

третичные амины и их соли бензойной, салициловой и других кислот; 

иминоэфиры. 

Коррозия элементов двигателя в системе продукта - металл 

протекает по смешанному механизму. Антикоррозионные присадки 

предотвращают коррозию, образуя на поверхности металла прочные 

инертные защитные пленки сульфидов и фосфидов, которые 

исключают непосредственный контакт металла с коррозионно-

активным веществом, изменяют его электрохимический потенциал, не 

разрушаются в процессе трения и при действии моющих присадок, а 

также не растворяются в продуктах окисления масла [8-10]. 

Кроме, ингибиторов коррозии, антикоррозионное действие 

оказывают многие полярные присадки, обладающие поверхностно-

активным эффектом, в том числе антиоксиданты, противоизносные, 

детергентно-диспергирующие и другие виды присадок. 
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This article discusses the nature of the action of anticorrosive 

additives, their classification is given. 


